Pielegnacja, konserwacja i renowacja drewnianych okien.

Okna dachowe.

Okna dachowe wykonane ze szlachetnego
materiatu jakim jest drewno to ekologia,
komfort uzytkowania i wysoka estetyka, a
takze dtuga zywotnosc¢ dzieki nalezytej
dbatosci i pielegnacji.

Drewniane okna dachowe pokryte sg przez
producenta powtokami zabezpieczajgcymi i
chronigcymi drewno przed skutkami
zmiennych warunkéw atmosferycznych,
wptywem czynnikéw biologicznych a takze
promieni stonecznych UV.

Pielegnacja i konserwacja.

Aby drewniane okna dachowe spetniaty swojg funkcje uzytkowa, a takie stanowity element
estetyczny mieszkania lub domu przez dtugie lata, powinny by¢ poddawane regularnym zabiegom
pielegnacyjnym i konserwacyjnym.

Oddziatywanie storica, w szczegdlnosci promieni UV wptywa niekorzystnie na powtoki lakiernicze
powodujgc mikropekniecia w warstwie ochronnej. Szczegdlnie dotyczy to okien, ktérych szyba ma
wysoki wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania ultrafioletowego UV. Ostabienie struktury
ochronnej prowadzi do niszczenia drewna. Pod wptywem promieni stonecznych drewno szarzeje,
ptowieje, staje sie szorstkie i porowate.

Dodatkowo w reakcji z wodg drewno ulega degradacji, a rozwdj mikroorganizméw powoduje
powstawaniu sinizny na drewnie.

Z kolei takie elementy jak zawiasy, okucia, uszczelka przyszybowa, czy wreszcie szyba ulegaja
naturalnemu zuzyciu.

Odpowiednia biezaca konserwacja i pielegnacja drewnianych okien dachowych wydtuza ich
zywotnosé i zapewnia zachowanie ich funkcji uzytkowych.

Producenci okien dachowych zalecajg dokonywanie przegladdow i konserwacje powtok lakierniczych
co 2-5 lat w zaleznosci od warunkéw eksploatacji. Zalecane jest minimum dwa razy do roku
przeczyszczenie skrzydta i oscieznicy specjalnymi srodkami do pielegnacji okien drewnianych w celu
usuniecia z elementdw drewnianych kurzu i zanieczyszczen oraz wzmocnienie powtoki lakiernicze;j.
Pewna wiedza w zakresie konserwacji drewna pozwala dtugo sie nim cieszy¢. Zabronione jest m.in.
uzywanie ptynéw zawierajgcych amoniak. Nie nalezy uzywaé zadnych ostrych narzedzi, aby nie
naruszy¢ ramy okna lub jej elementow.



Regeneracja drewnianych okien dachowych.

Lata ekspozycji na rdine warunki atmosferyczne powoduja, Zze proces niszczenia czy
zuzyciaposzczegolnych elementéw (uszczelek, filtru powietrza, zawiaséw) wptywa na pogorszenie
parametréw uzytkowych okna. Zawiasy ciezko pracujg, utrudniajgc otwieranie okna, uszczelka
przyszybowa traci swojg elastycznos¢ powodujac nieszczelno$¢ miedzy szyba a czescig drewniang
okna, z kolei zapchany filtr powietrza nie przepuszcza S$wiezego powietrza do wnetrza
pomieszczenia. Zjawisko kondensacji w okresie zimowym dodatkowowzmaga proces wyptukiwania
lakieréw i impregnatow, ktére majg chroni¢ drewno na dtugie lata.

Jesli zauwazymy powyzsze zmiany w strukturze okna mamy przynajmniej dwie alternatywy. Mozna
dokona¢ wymiany okna lub podda¢ je renowacji. Zakup nowego okna wigze sie z wiekszym
wydatkiem obejmujgcym zakup nowego okna, kotnierza uszczelniajgcego, ptatnosci za ustuge
wymiany, naprawy wneki wokétokiennej wykonanej z ptyt kartonowo gipsowych, szpachlowania i
malowania. Jesli decydujemy sie na renowacje wydatki bedg zdecydowanie mniejsze. Przy
zachowaniu tego samego typu okna, odejdg wydatki na zakup nowego okna i kotnierza
uszczelniajacego, nienaruszona zostanie wneka wokét okna. Zmniejszenie zakresu prac zaoszczedzi
nam dodatkowo czas i unikniemy duzych prac remontowych. A zastosowanie specjalistycznego
sprzetu umozliwia wykonanie prac czysto i sprawnie.

Okno przed renowacja Okno po renowacji
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Kwalifikacja do renowacji

Ocenie stopnia zuzycia poszczegdlnych elementéw okna, oscieznicy oraz szyby poddajemy nasze
okna kiedy je otwieramy, zamykamy i myjemy. Niektdre usterki zauwazymy od razu , inne uciekng
naszej uwadze. Wiekszos¢ okien dachowych, ktére poddawane sg kwalifikacji w odpowiednich
terminach, doskonale nadaje sie do skutecznej renowacji. Jest to proces zlecany zazwyczaj firmom
specjalizujagcym sie w tego typach ustugach, posiadajgcym niezbedne doswiadczenie i wiedze,
oryginalne materiaty eksploatacyjne oraz specjalistyczne narzedzia. Zwykle firmy takie udzielajg
gwarancji na wykonane prace.

Sezon na profesjonalne renowacje drewnianych okien dachowych to okres od kwietnia do wrzesnia,
kiedy temperatury na zewnatrz i warunki atmosferyczne pozwalajg na zapewnienie odpowiedniego
schniecia naktadanych impregnatéw i lakieru.

Podsumowanie.

Tak jak kazdy przedmiot uzytkowy, okna odpowiednio konserwowane bedga spetniaé¢ swoje funkcje
dtugie lata. Pozostawione same sobie bedg po prostu niszczec.



Solidne i profesjonalne odnowienie drewnianych okien stanowi ekonomiczng alternatywe wobec
zakupu nowych okien i pozwala sie nimi sie cieszy¢ sie przez kolejne dtugie lata. Warto wiec o to
zadbaé¢ w odpowiednim czasie .

Dla starszych typéw okien dachowych warto rozwazy¢ wymiane szyb o zwiekszonym wspotczynniku
izolacji termicznej, ktéry wptynie na zmniejszenie naszych rachunkéw za ogrzewanie podczas zimy i
ograniczy skutki oddziatywania czynnikdéw zewnetrznych na nasze okno.



